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110 2 2,5 140 
145 2 2,5 140 
180 2 2,5 140 
220 2 2,5 120 
300 2 2,5 100 

 
●   Altre dimensioni: su richiesta    ●   Other dimensions:on request 

ART. 31.04 - Norma/Standard: IEC/CEI EN 60335-2-6 Fig. 102 

 
 

 

 

 

 

 

 

RECIPIENTI PER PROVARE I PIANI DI 
COTTURA AD INDUZIONE 

VESSELS FOR TESTING INDUCTION 
HOB ELEMENTS 

 

I recipienti sono in acciaio inox AISI 409 con  
contenuto massimo di carbonio dello 0,08%. 
Sono di forma cilindrica senza manici o parti  
metalliche sporgenti. La concavità massima  
delle basi dei recipienti è di 0,006*d. 

 

These vessels are made of AISI 409 stainless  

steel having a maximum carbon content of 

0,08%. They are cylindrical without metallic 

handles or protrusions. The maximum  

concavity of the bases of the vessels is 
0,006*d. 

 


